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Liebe Leserin, Lieber Leser,

auch in dieser Ausgabe machte ich Ihnen die Bauweise
der "WeiBen Wanne" ndher bringen. Bei unseren heuti-
gen Kenntnissen und technischen Maglichkeiten halte
ich diese Bauweise fir eine hervorragende Losung
"wasserdicht" zu Baven. Das Fachwissen ist vorhanden,
es muss nur richtig umgesetzt werden.

Ich hoffe die nachfolgenden Informationen sind fir Sie
interessant. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben,
so nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf.

Immer wieder hore ich die Aussage: , Wir nehmen WU-
Beton, (oft ist eine Bodenplatte gemeint) der ist wasser-
dicht”.

Vor dieser Aussage und Umsefzung méchte ich ein-
dringlich warnen.

Beim WU-Beton handelt es sich lediglich um eine Ei-
genschaft. Die genave Bezeichnung nach DIN 1045-
5.5.3 lautet ,Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand”. Durch diese Eigenschaft alleine ist noch keine
Wasserdichtigkeit gegeben, die gesamte Konstruktion

Bodenplatte

muss geplant und entsprechend ausgefihrt werden. Der
Begriff WU-Beton ist lediglich eine Aussage ber die
Wassereindringtiefe unter Laborbedingungen.

Fiir die Dichtigkeit ist ein Gesamtkonzept erforderlich,
welches die Rissweite, Konstruktion, Stahlanteil, Was-
serbeanspruchung usw. beriicksichtigt.

Ubernimmt der Beton eine tragende und abdichtende

Hohere Anforderungen

Funkfion, unterliegt das Bauteil dem Geltungsbereich
der WU-Richtlinie. Hierzu sind wichtige Aspekte zu be-
ricksichtigen z. B. eine Mindestbetondruckfestigkeits-
klasse von C 25/30.

Ohne eine umfassende Planung ist kein Betonbauteil
wasserdicht”.

Die , Weile Wanne” bietet gegeniber einer Schwarzab-
dichtung erhebliche Vorteile. Es werden zwar hahere
Anforderungen an die Planung und an das ausfihrende
Bauunternehmen gestellt, jedoch stellt dies mit dem
richtigen Fachwissen kein Problem dar. Wichtig ist eine
Gesamtkoordinierung. Als erstes sollte eine schriftliche
Fxierung der Randbedingungen erfolgen. Es miissen die
Beanspruchungsklasse, Nutzungsklasse etc. festgelegt
werden.
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fiir Wasse assiges
nach WU-Richtlinie 2003-11
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Bauherr

Architekt

Baufirma

1 O 1 driickendes und nichtdrii Wasser und
zeitweise aufstauendes Sickerwasser

O 2 Bodenfeuchte nichtstauendes Sickerwasser

2. Wasserstand

héchster planmaBig zu erwartender Wasserstand : ........................ m dber NN

Sicherheitszuschlag 2uziiglich : ... e
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3. Nutzungsklasse O A keine Feuchtstellen auf der Bauteiloberflache zulassig

O B Feuchtstellen auf der Bauteiloberflache zulassig

4. Entwurfsgrundsatz
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Festlegungen der Grundlagen

Klare Vorteile der "WeiBen Wanne"

* Keine Beschidigung einer empfindlichen Abdich-
tungshaut maglich

*Tragende und abdichtende Funktion durch ein Bauteil

* Kein Hinterlaufen, Wasseraustritt unmittelbar an der
Schadensstelle

* Wurzelfest

* Bestandigkeit gegen chemischen Angriff entsprechend
den Expositionsklassen

* Einfache Ortung von Undichtigkeiten

* Nachtrigliche Abdichtungsmaglichkeit durch Ver-
pressen von innen

* Robuste Konstruktion

* In der Regel steife Konstruktion, daher weniger Ver-
formungen in den aufgehenden Bauteilen = >
weniger Risse im Mauerwerk

* Bauzeitverkiizung und weniger Abhdngigkeit vom
Wetter, da die Schwarzabdichtung entfllt.

Leichte Trennwinde werden in der Regel durch einen Zu-
schlag zur Verkehrslast beriicksichtigt und konnen an je-
der Stelle der berechneten Decke erstellt werden.

Die Belastungsannahme fir leichte Trennwdnde wurde

mit der neven DIN 1055, Teil 3 Ausgabe Mdrz 2006
neu geregelt. Das zuldssige Gewicht der leichten Trenn-
wande bezieht sich nun auf den laufenden Wandmeter
(friher auf den Quadratmeter Wand). Dieser Lastansatz
ist praxisrelevanter und erlaubt teilweise andere Ausfish-
rungsarten.

Auszug aus DIN 1055-3

Dies vorausgesetzt ergeben sich folgende mdglich,
Leichte Trennwiinde in der Praxis:

Ausfihrung in Kalksandstein

beidseitig 1cm Putz:
d = 10cm, Rohdichte 1,4 bis Wandhéhe bis 2,70m
d = 10cm, Rohdichte 1,2 bis Wandhahe bis 2,90m

Ausfihrung als Hochlochziegel

beidseitig 1cm Putz:

d = 11,5cm, Rohdichte 0,9 bis Wandhahe 3,20m

d = 11,5cm, Rohdichte 1,0 bis Wandhéhe 2,93m

bei einer Gblichen Wandhdhe von 2,625m,

d = 11,5 ergibt sich ein zuldssiges Steingewicht
von 13,4 KN/m?, dieses Uberschreifet geringfiigig die
Rohdichte 1,2

In unserer Region liegt der Anteil am verarbeiteten
Hochlochmauerziegel erheblich Gber dem des Kalk-
sandsteinmaverwerks. Dies wird hauptsichlich durch
den ginstigeren Preis des Hochlochziegels beeinflusst.
Da in der Praxis weitgehend auf Mischmauerwerk ver-
zichtet wird, missen auf Trennwiinde mit hohen Schall-
schutzanforderungen (z.B. Wohnungstrennwdnde mit
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55db) auch aus Hochlochziegel erstellt werden. Die In-
dustrie bietet hierzu den Verfiillziegel an.Die Ausfiih-
rung stellt sich aber immer wieder als zeitaufwendig

Trennwand 2 x 17,5cm aus Verfilllsteinen

und fehleranfdllig heraus und dies schldgt sich im Preis
nieder. Als Alternative bietet sich ein Hochlochziegel mit
einer Rohdichte von 1,8 im Format 3 DF an. Dieser Zie-
gel wird allerdings nicht in allen Werken produziert.

Die Dammung von Bodenplatten im Industriebau bietet
immer wieder Anlass zu Diskussionen.

- komplett dammen ?

- nur einen Randstreifen dammen ?

- auf die Ddmmung insgesamt verzichten ?

Welche Ausfihrung ist nach den technischen Baube-
stimmungen die Richtige?

Die Mindestanforderungen werden durch die DIN 4108,
Teil 2, Ausgabe 2003-07 vorgegeben. Der mindestens
erforderliche Warmedurchlasswiderstand fiir den unte-
ren Abschluss von nicht unterkellerten Aufenthaltsrdu-
men betrdgt 0,90 m2K/W zum Erdreich. Gefordert wird
dieser Wert jedoch nur fir die ersten 5,00m im Randbe-
reich. Fiir den innenliegenden Bereich bestehen keine
Anforderungen. Die Ddmmung von Bodenplatten mit
nur einem 5,00m breiten Randstreifen ist daher zulds-
sig und wirtschaftlich.

Im Industriebau wird oft der Sockel durch Fertigteile
erstellt. Diese missen in jedem Fall eine Dimmung er-
halten. Erfolgt dies nicht, so besteht die Gefahr von
Schimmelpilzbildung und die Anforderungen an die Ver-
meidung von erhohten Transmissionswirmeverlusten
werden nicht eingehalten.

Anfang  Oktober besuchte ich die Fachwerkstadt
Quedlinburg (UNESCO-Welterbe) in Sachsen Anhalt. In
dieser Stadt sind noch 1.800 Fachwerkhduser erhalten,
davon wurden inzwischen 1.250 Fachwerkhduser reno-

Das ilteste Fachwerkhaus von Deutschland

viert. Unter anderem  befindet sich dort das dlteste
Fachwerkhaus von Deutschland. Das Gebdude wurde ca.
1300 erbaut, mehrfach umgebaut und im Jahre 1965
in den Ursprungszustand zuriick versetzt. Seitdem wird
es als Museum fir Fachwerk genutzt. Ca. 60% der
Holzkonstruktion sind noch im Originalzustand. Dieses
ist umso erstaunlicher, da es sich um Nadelholz han-
delt. Das Gebdude wurde als Standerbau errichtet. Die

Die Deckenbalken sind eingezapft
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Stander laufen Gber die gesamte Hohe durch, d.h. sie
sind nicht gestoBen. Die Deckenbalken wurden einge-
zapft. Es st sehr erstaunlich, dass ein Gber 700 Jahre
altes Gebdude aus Holz immer noch genutzt werden
kann. Die Eindeckung erfolgte mit Nonnenziegel, wel-
che durch eine Kalkleiste abgedeckt wurden.

Lagerung von Fugenband

Eine WeiBe Wanne ist ein anspruchvolles technisches
Bauwerk. Viele Einzelheiten missen zusammenpassen,
Fachwissen wird bendtigt. Wenn dann schon Kleinigkei-
ten bei der Ausfihrung bzw. wie im Bild bei der Lage-
rung gedankenlos ausgefihrt werden, so sind Zweifel an
der fachlichen Eignung des Unternehmers angebracht.

Im Bild ist ein zerstorter Fachwerkknoten zu sehen. Die-
ser stammt aus einem Fachwerk mit einer Spannweite
von 15,00m. Es waren mehrere Knoten in dhnlicher

Weise zerstort. Nach ndherer Untersuchung der vorhan-
denen alfen statischen Berechnung und nach eigenen
Vergleichsrechnungen habe ich festgestellt, dass die
Knotenanschlissse der Fachwerkbinder infolge zu schwa-
cher Bemessung versagten. Die Knotenpunkte wurden
vom Aufsteller der statischen Berechnung nicht richtig
nachgewiesen. Es wurden lediglich die Zug- und Druck-
krdifte nachgewiesen, die ausmittigen Anschlisse (Mo-
mentenwirkung) wurden nicht beriicksichtigt. Dieses ist
deutlich an den verdrehten Anschlissen zu erkennen.
Die rechnerische Uberbeanspruchung lag bei ca. 350%.
Diese hohen Uberschreitungen kannen durch die ibli-
cherweise vorhandenen Sicherheifen nicht abgedeckt
werden. Eine Sanierung der Knotenpunkte erwies sich
als unwirtschaftlich, hieraus ergab sich eine notwendige
Totalsanierung.

www.gesteins-art.de
Inferessante Dinge aus
Beton gestaltet

www.schreibwerkzeuge.com
Besondere Schreibwerkzeu-
ge, teilweise aus Stahl

www.treehotel.se
Ein Hotel aus Baumhu-
sem
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